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La producción de una mezcla suelo-cemento puede controlarse a través de

ensayos ejecutados en el laboratorio de química de Pavimentos Colombia, cuyos

resultados indican los porcentajes del cemento en las mezclas ya endurecidas

(post producción) como también en las frescas (durante la producción).

Entre los ensayos que ofrece el laboratorio contamos con:

 (**) INV E-611 – 2013 Relaciones humedad-densidad de mezclas de suelo-

cemento.

 (**) INV E-612 - 2013 Humedecimiento y secado de mezclas compactadas de

suelo-cemento.

 (**) INV E-614 – 2013 Resistencia a la compresión de cilindros moldeados de

suelo – cemento.

 (**) INV E-617: 2013 Contenido de cemento en mezclas frescas de suelo-

cemento.

 INV E-618: 2013 Contenido de cemento en mezclas endurecidas de suelo-

cemento.
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(**) No están incluidos en el alcance de acreditación


